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Lichtblick und Zeugnis der Lebendigkeit von natürlichen Bodenbelägen oder plötzliche Offenba-
rung: Die Farbveränderung kennt viele Varianten. Deshalb hat Flooright für Sie unter Realbedin-
gungen und echter UV-Einstrahlung die Farbstabilität einer Vielzahl von Kombinationen der 
gängisten Bodenbelagsmaterialien und Oberflächenbehandlungen über verschiedene Zeiträume 
hinweg getestet. 
 
Die Flooright Farbtafeln schaffen auf anschauliche Weise Klarheit und ermöglichen präzise Aussa-
gen über Farbveränderungen mit entsprechenden Zeitangaben. Sie sind die ideale Grundlage um 
Materialentscheidungen zu treffen, die lange Freude machen. 
 
Und noch ein praktisches Plus haben wir für Sie eingerichtet: Mit der  pdf-Druckfunktion können 
Sie Ihren Kunden auf Knopfdruck ein professionell gestaltetes Fact-Sheet mit allen Informationen 
zum gewünschten Bodenbelag präsentieren. 
 

Beispiel aus der Parkett-Datenbank: 
http://www.flooright.ch/de/61_farbveraenderungen/20_farbveraenderungen.htm?id=5&f=1 
Ahorn kanadisch natur geölt oxidativ - 6 Monate 

 

Beispiel aus der Kork-Datenbank: 
http://www.flooright.ch/de/61_farbveraenderungen/20_farbveraenderungen.htm?id=6&f=25 
weiss gefärbt und lackiert - 6 Monate 

 

Beispiel aus der Linoleum-Datenbank: 
http://www.flooright.ch/de/61_farbveraenderungen/20_farbveraenderungen.htm?id=6&f=25 
Blau - 6 Monate 
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So wurde getestet: Proben der gängigsten Belagsarten mit verschiedenen Oberflächenbehand-
lungen wurden in Echtzeit der natürlichen UV-Strahlung ausgesetzt. Die Fenster waren komplett 
nach Süden ausgerichtet, ohne Schattengebung. In der Versuchsanordnung wurden deshalb Ma-
ximalveränderungen der einzelnen Bodenbeläge bei hiesigen Klima- und Lichtverhältnissen er-
reicht. In der Praxis schirmen bauliche Gegebenheiten, Vorhänge oder Sonnenschutzeinricht-
ungen die Bodenbeläge von permanenter UV-Bestrahlung ab, so dass die zu erwartende Farbver-
änderung meist geringer ausfallen wird. Die Farbtafeln in der Flooright Datenbank werden laufend 
um weitere Belagsarten und verschiedene Zeithorizonte erweitert. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.flooright.ch. 


