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Lichtblick und Zeugnis der Lebendigkeit von natiirlichen Bodenbeldgen oder plétzliche Offenbarung: Die
Farbveranderung kennt viele Varianten. Deshalb hat Flooright fiir Sie unter Realbedingungen und echter
UV-Einstrahlung die Farbstabilitat einer Vielzahl von Kombinationen der gangisten Bodenbelagsmaterialien (Parkett,
Kork und Linoleum) und Oberflachenbehandlungen Uber verschiedene Zeitrdume hinweg getestet.

Dariiber hinaus zeigt eine Testreihe, wie sich vormals bedecktes Holz an bereits Uber einen langeren Zeitraum dem
Licht ausgesetzten Holz farblich wieder angleicht. Die so gefiirchteten Farbunterschiede werden mit der Zeit namlich
deutlich gedampft.

Die Flooright Farbtafeln schaffen auf anschauliche Weise Klarheit und ermdglichen prazise Aussagen tber
Farbveranderungen mit entsprechenden Zeitangaben. Sie sind die ideale Grundlage um Materialentscheidungen zu
treffen, die lange Freude machen.

Parkett - Ahorn kanadisch classic versiegelt - 12 Monate
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Der linke Bereich wurde 12 Monate vor UV Strahlen geschutzt

Parkett - Ahorn kanadisch natur geolt oxidativ - 1/3 - 0 Monate, 1/3 - 6 Monate, 1/3 - 12 Monate

Links: 12 Mt vor UV Strahlen geschitzt / Mitte: nur die ersten 6 Mt Schutz geschutzt (Farbangleichung) / Rechts: permanente UV

Parkett - Ahorn kanadisch natur geo6lt oxidativ - 12 Monate

Der linke Bereich wurde 12 Monate vor UV Strahlen geschiitzt

Parkett - Ahorn kanadisch natur geoélt oxidativ - 6 Monate

Der linke Bereich wurde 6 Monate vor UV Strahlen geschiitzt

Parkett - Ahorn kanadisch struktur versiegelt - 1/3 - 0 Monate, 1/3 - 6 Monate, 1/3 - 12 Monate

Seite 1 von 2 www.boden-kompetenz-zentrum.ch



Fachwissen: : FLOORIGHT

Boden-Kompetenz Q Compétence du sol

Parkett - Ahorn kanadisch struktur versiegelt - 6 Monate
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Der linke Bereich wurde 6 Monate vor UV Strahlen geschiitzt

So wurde getestet:

Proben der gangigsten Belagsarten (Parkett, Kork und Linoleum) mit verschiedenen Oberflachenbehandlungen wurden
in Echtzeit der naturlichen UV-Strahlung ausgesetzt. Die Fenster waren komplett nach Stiden ausgerichtet, ohne
Schattengebung. In der Versuchsanordnung wurden deshalb Maximalveranderungen der einzelnen Holzer bei hiesigen
Klima- und Lichtverhaltnissen erreicht. In der Praxis schirmen bauliche Gegebenheiten, Vorhange oder
Sonnenschutzeinrichtungen die Bodenbelage von permanenter UV-Bestrahlung ab, so dass die zu erwartende
Farbveranderung meist geringer ausfallen wird. Die Farbtafeln in der Flooright Datenbank werden laufend um weitere
Belagsarten und verschiedene Zeithorizonte erweitert.
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